
 ใบงานที่ 11  การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมด้วยรังสี หน่วยที่ 6 

รหัสวิชา  2103- 2004   ช่ือวิชา  งานทดสอบแบบไม่ท าลายสภาพ สอนคร้ังที่ 16-18   

ช่ือหน่วยการเรียน        การตรวจสอบดว้ยภาพถ่ายรังสี (RT)      เวลา    8     ชัว่โมง 

เร่ือง    การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT) การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมด้วยรังสี 

ค าส่ัง    ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ  2  คน  และปฏิบติัตามใบงานทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1.  ปฏิบตัิการทดสอบวิเคราะห์ฟิลม์ภาพถ่ายแนว

เช่ือมดว้ยรังสีได ้

2.  ประเมินวิเคราะห์ฟิลม์ภาพถ่ายแนวเช่ือมดว้ย

รังสีได ้

1.  ฟิลม์ภาพถ่ายแนวเช่ือมดว้ยรังสี 

 

 

 

 

 

วัสด ุ

 

1. แบบตวัอยา่งภาพถ่ายแนวเช่ือมดว้ยรังสี 

 

 

 

 

 

 



 ใบงานที่ 11  การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมด้วยรังสี หน่วยที่ 6 

รหัสวิชา  2103- 2004   ช่ือวิชา  งานทดสอบแบบไม่ท าลายสภาพ สอนคร้ังท่ี 16-18   
 

ช่ือหน่วยการเรียน        การตรวจสอบดว้ยภาพถ่ายรังสี (RT)    เวลา    8     ชัว่โมง 
 

เร่ือง    การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT) การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมด้วยรังสี 
 

ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับขั้นตอนการทดสอบ  

1.  รับแบบฟิลม์ภาพถ่ายดว้ยรังสีที่ครูผูส้อน 

2.  ท าการประเมินผลภาพถ่ายแนวเช่ือม 

3.  บนัทึกผลการทดสอบลงในใบบนัทึกผลการทดสอบที่ 14 

              4.  ท าความสะอาดเคร่ืองมือและบริเวณปฏิบตัิงาน 

5.  ส่งงานตรวจ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใบงานที่ 11  การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมด้วยรังสี หน่วยที ่6 

รหัสวิชา  2103- 2004   ช่ือวิชา  งานทดสอบแบบไม่ท าลายสภาพ สอนคร้ังท่ี 16-18   

ค าอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน  ใบงานที่ 11 

ช่ือหน่วยการเรียน        การตรวจสอบดว้ยภาพถ่ายรังสี (RT)       เวลา    8     ชั่วโมง 

เร่ือง    การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT) การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมด้วยรังสี 

รูปประกอบ ขั้นตอนการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มรับแจกตัวอย่างแบบฟิล์ม

ภาพถ่ายรังสีจากครูผูส้อนกลุ่มละชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ใบงานที่ 11  การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมด้วยรังสี หน่วยที่ 6 

รหัสวิชา  2103- 2004   ช่ือวิชา  งานทดสอบแบบไม่ท าลายสภาพ สอนคร้ังท่ี 16-18   

ค าอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน  ใบงานที่ 11 

ช่ือหน่วยการเรียน        การตรวจสอบดว้ยภาพถ่ายรังสี (RT)       เวลา    8     ชั่วโมง 

เร่ือง    การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT) การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมด้วยรังสี 

รูปประกอบ ขั้นตอนการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ท าการประเมินผลภาพถ่ายแนวเช่ือมบนัทึกผล

การทดสอบลงในใบบนัทึกผลการทดสอบที่ 14 

 
 



 วิชา  งานทดสอบแบบไม่ท าลายสภาพ ใบบันทึกผลการทดสอบที่ 11 หน่วยที่  6 

เร่ือง   การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมด้วยรังสี 

ช่ือวิชา  งานทดสอบวสัดุ  ระดบั ปวช. วนั/เดือน/ปี...................................................... 

ช่ือ-สกุล...............................................................ชั้น/กลุ่ม................................................................ 

ช่ือ-สกุล...............................................................ชั้น/กลุ่ม................................................................ 

1. วาดรูปจุดบกพร่องที่ปรากฏบนฟิลม์จากการถ่ายภาพแนวเช่ือมดว้ยรังสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ฟิลม์ภาพถ่ายงานเช่ือมดว้ยรังสี 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Weld 



 วิชา  งานทดสอบแบบไม่ท าลายสภาพ ใบประเมินผลที่ 11 หน่วยที่  6 

ช่ืองาน  การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมด้วยรังสี 

ช่ือวิชา  งานทดสอบวสัดุ  ระดบั ปวช. วนั/เดือน/ปี.................................................................. 

ช่ือ-สกุล...............................................................................ชั้น/กลุ่ม............................................................. 

ช่ือ-สกุล...............................................................................ชั้น/กลุ่ม.............................................................. 

จุดประเมิน 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

คะแนนที่ได ้ดี 

(10 คะแนน) 

พอใช้ 

(7 คะแนน) 

ปรับปรุง 

(5 คะแนน) 

1.  การเตรียมฟิลม์ทดสอบ 

2.  ขั้นตอนการทดสอบ 

3.  การบนัทึกผลการทดสอบ 

4.  ใช้เวลาในการทดสอบ 

   

 

รวมคะแนน 40  

 

เกณฑผ่์าน  20  คะแนน        ( ) ผ่าน     ( ) ไม่ผ่าน 

ขอ้เสนอแนะ..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน    

  (นายจรัญ   มนสั) 

     ครูประจ าวิชา 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการให้คะแนน 

1.  ดี  =  10 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการตรวจสอบของนกัเรียนถูกตอ้งมากหรือผิดพลาดเล็กนอ้ย 

2.  พอใช ้ =  7 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการตรวจสอบของนกัเรียนผิดพลาดปานกลาง 

  3.  ปรับปรุง  =   5 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการตรวจสอบของนกัเรียนผิดพลาดมาก 

 



ใบเฉลยผลการวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายรังสี 

 

การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)  

การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมต่อชนบากหน้างานด้วยรังสี 

 

ช้ินงานที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยช้ินงานที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวเช่ือมเป็นรอยยุบ 

 

 



การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)  

การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมต่อชนบากหน้างานด้วยรังสี 

 

ช้ินงานที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยช้ินงานที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สแลกฝังในแนวเช่ือม (Slag Inclusion) 

 

 



การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)  

การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมต่อชนบากหน้างานด้วยรังสี 

 

ช้ินงานที่ 3  งานเช่ือม  TIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยช้ินงานที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทังเสตนหักฝังในแนวเช่ือม 

 



การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)  

การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมต่อชนบากหน้างานด้วยรังสี 

 

ช้ินงานที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยช้ินงานที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟองอากาศเกิดเป็นกลุ่มในเนื้อแนวเช่ือม 

 



การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)  

การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมต่อชนบากหน้างานด้วยรังสี 

 

ช้ินงานที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยช้ินงานที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กัดขอบผิวหน้าแนวเช่ือม 

 

 



การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)  

การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมต่อชนบากหน้างานด้วยรังสี 

 

ช้ินงานที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยช้ินงานที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกัดขอบของแนวหลอมละลายลึกด้านล่าง 

 



การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)  

การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมต่อชนบากหน้างานด้วยรังสี 

 

ช้ินงานที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยช้ินงานที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหลอมละลายลกึด้านล่างแนวเช่ือมไม่สมบูรณ์ 

 



การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)  

การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมต่อชนบากหน้างานด้วยรังสี 

 

ช้ินงานที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยช้ินงานที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การต่อช้ินงานเยื้องไม่ได้ระนาบของแนวเช่ือม 

 



การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)  

การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมต่อชนบากหน้างานด้วยรังสี 

 

ช้ินงานที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยช้ินงานที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟองอากาศกระจัดกระจายในแนวเช่ือม 

 



การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี (RT)  

การวิเคราะห์ฟิล์มภาพถ่ายแนวเช่ือมต่อชนบากหน้างานด้วยรังสี 

 

ช้ินงานที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยช้ินงานที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหลอมละลายด้านข้างของเนือ้เช่ือมไม่สมบูรณ์ 

 


