
 
 

แบบฝึกหัดหลงัเรียน 

สัปดาห์ท่ี 5 หน่วยท่ี  1 เร่ือง 1.7  ลวดเช่ือมและมาตรฐานของลวดเช่ือมไฟฟ้า 
 

ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนตอบค าถามน้ีใหส้มบูรณ์ถูกตอ้ง 
 

1.ลวดเช่ือมไฟฟ้ามีก่ีชนิด อะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2.  จากขอ้ 1 ลวดเช่ือมแต่ละชนิดมีลกัษณะอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3.  บอกหนา้ท่ีของสารพอกหุ้มหรือฟลกัซ์บอกมา 5 ขอ้ 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
4.  E 6013 หมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
5.AWS ยอ่มากจากค าวา่อะไรและเป็นมาตรฐานของประเทศใด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน 

สัปดาห์ท่ี 5 หน่วยท่ี  1 เร่ือง 1.7  ลวดเช่ือมและมาตรฐานของลวดเช่ือมไฟฟ้า 
 

ค าส่ังใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ()  หนา้ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

1.  ลวดเช่ือมไฟฟ้าแบ่งออกเป็นก่ีชนิด 
ก.  2  ชนิด 
ข.  3  ชนิด 
ค. 4  ชนิด 
ง.  5ชนิด 

 

2.  ลวดเช่ือมไฟฟ้ามีส่วนประกอบก่ีส่วน 
ก.  ลวดเช่ือมเปลือย 
ข.  ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 
ค.  ลวดเช่ือมใตฟ้ลกัซ์ 
ง.  ถูกทั้งขอ้ ก. และขอ้ ข. 

 

3.   ขอ้ใดไม่ใชห้นา้ท่ีฟลกัซ์ (Flux) 
ก.  ท าหนา้ท่ีการอาร์กสม ่าเสมอ                                
ข.  ช่วยปกคลุมแนวเช่ือมเยน็ตวัลงอยา่งชา้ ๆ 
ค.  ช่วยปรับปรุงคุณสมบติัทางกลใหก้บัแนวเช่ือม    
ง.   ช่วยใหเ้กิดออกไซดใ์นเหลก็ 

 

4.   ตามมาตรฐาน AWS ลวดเช่ือมไฟฟ้า E 6013 หมายเลข 60 หมายถึงอะไร 
ก.  ค่าความตา้นทานแรงดึงต ่าสุด  6130  Psi 
ข.  ค่าความตา้นทานแรงดึงต ่าสุด  60103  Psi 
ค.  ค่าความตา้นทานแรงดึงต ่าสุด  6000  Psi 
ง.  ค่าความตา้นทานแรงดึงต ่าสุด  60,000  Psi 

 

5.  ตามมาตรฐาน AWS ลวดเช่ือมไฟฟ้า E 6013 หมายเลข 1 หมายถึงอะไร 
ก.  ธาตุผสมพิเศษ                          
ข.  ลวดเช่ือมไฟฟ้า 
ค.  เช่ือมไดทุ้กท่าเช่ือม                 
ง.  กระแสไฟท่ีใชเ้ช่ือม 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน 

สัปดาห์ท่ี 5 หน่วยท่ี  1 เร่ือง 1.7  ลวดเช่ือมและมาตรฐานของลวดเช่ือมไฟฟ้า 
 

ค าส่ังใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ()  หนา้ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว(ต่อ) 
 

6.  AWS  เป็นมาตรฐานลวดเช่ือมของประเทศใด 
ก.  สหรัฐอเมริกา  
ข.   เยอรมนั                                                                                         
ค.  ไทย                                          
ง.  ญ่ีปุ่ น                                                      

 

7.  มอก. เป็นมาตรฐานลวดเช่ือมของประเทศใด 
ก.  สหรัฐอเมริกา  
ข.  เยอรมนั                                                                                         
ค.  ญ่ีปุ่ น                                              
 ง.  ไทย    

 

8. ตามมาตรฐาน มอก. E 43  2R  13  หมายเลข 43หมายถึงอะไร   
ก.  ค่าความตา้นทานแรงดึงต ่าสุด43000  Psi 

  ข.  ค่าความตา้นทานแรงดึงต ่าสุด  4300  Psi 
  ค.  ค่าความตา้นทานแรงดึงต ่าสุด  430Psi 

ง.  ค่าความตา้นทานแรงดึงต ่าสุด  43  Psi 
 

9. ตามมาตรฐาน มอก. E 43  2R  13  หมายเลข  2หมายถึงอะไร 
ก.  เช่ือมไดทุ้กท่าเช่ือม 
ข.  เช่ือมไดทุ้กท่าเช่ือม  ยกเวน้ท่าตั้งเช่ือมขึ้น 
ค.  เช่ือมท่าราบและแนวเช่ือมมุมท่าระดบั 
ง.  เช่ือมท่าราบทั้งรอยต่อชนและแนวเช่ือมมุม 

 

 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน 

สัปดาห์ท่ี 5 หน่วยท่ี  1 เร่ือง 1.7  ลวดเช่ือมและมาตรฐานของลวดเช่ือมไฟฟ้า 
 

ค าส่ังใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ()  หนา้ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว(ต่อ) 
 

10. ตามมาตรฐาน มอก. E 43  2R  13  ตวัอกัษร  Rหมายถึงอะไร 
  ก.  รูไทล ์(ผสมเซลลูโลสไม่เกิน 5%) 

ข.  รูไทล ์(ผสมเซลลูโลส 15%) 
ค.  กรดผสมเหลก็ออกไซด์ 
ง.  เซลลูโลส 

 
 

 

 

 


