
แบบฝึกหัดหลงัเรียน 

สัปดาห์ท่ี  
11 

หน่วยท่ี  2  
เร่ือง   

2.10  การตดัเหลก็ดว้ยแก๊ส 
2.11  ขอ้บกพร่องในงานเช่ือมแก๊สและวิธีการแกไ้ข 

 

ค าส่ัง   ใหน้กัเรียนตอบค าถามน้ีใหส้มบูรณ์ถูกตอ้ง 

 

1.  จงอธิบายหลกัการตดัเหล็กดว้ยแก๊ส 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2.  แก๊สท่ีใชใ้นการเผาช้ินงานมีหลายชนิด มีแก๊สอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  อุปกรณ์ในการตดัแก๊สมีอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  จงบอกส่ิงส าคญัหรือเทคนิคในการตดัเหลก็ดว้ยแก๊ส 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
5.  จงบอกขอ้บกพร่องในงานเช่ือมแก๊สและวิธีการแกไ้ข  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

สัปดาห์ท่ี  
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หน่วยท่ี  2  
เร่ือง   

2.10  การตดัเหลก็ดว้ยแก๊ส 
2.11  ขอ้บกพร่องในงานเช่ือมแก๊สและวิธีการแกไ้ข 

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ()  หนา้ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

1.  เปลวไฟท่ีใชใ้นการตดัเหลก็ดว้ยแก๊สคือขอ้ใด 
  ก.  เปลวไฟคาร์บูไรซิง 
  ข.  เปลวไฟนิวทรัล 
  ค.  เปลวไฟออกซิไดซิง 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 
 

2.  ปัจจยัท่ีส่งผลใหร้อยตดัมีความสมบูรณ์คือขอ้ใด 

ก.  การเลือกหวัตดัแก๊ส 

ข.  การเลือกชนิดของแก๊สเช้ือเพลิง 

ค.  การใชอุ้ปกรณ์พิเศษช่วยในการตดั 

ง.  การเคล่ือนหวัตดัดว้ยความเร็วท่ีพอเหมาะ 
 

3.  แก๊สเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการตดัท่ีสามารถน าไปใชต้ดัไดดี้ มีปริมาณความร้อนสูง คือแก๊สชนิดใด 
ก.  แก๊สโปรเพน 

ข.  แก๊สบิวเทน 

ค.  แก๊สอะเซทิลีน 

ง.  แก๊สเช้ือเพลิง 
 

4.  หลกัการท่ีตอ้งค านึงถึงในการตดัโลหะดว้ยแก๊สคือขอ้ใด 

ก.  ชนิดของโลหะท่ีตอ้งการตดั 

ข.  ชนิดของแก๊สเช้ือเพลิงท่ีเลือกใช ้

ค.  อตัราความเร็วและอุปกรณ์ท่ีใชต้ดั 

ง.  อตัราส่วนผสมของแก๊สเช้ือเพลิงและปริมาณออกซิเจน 

   
     
 



แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

สัปดาห์ท่ี  
11 

หน่วยท่ี  2  
เร่ือง   

2.10  การตดัเหลก็ดว้ยแก๊ส 
2.11  ขอ้บกพร่องในงานเช่ือมแก๊สและวิธีการแกไ้ข 

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ()  หนา้ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว (ต่อ) 
 

5.  ในงานตดัแก๊สผูป้ฏิบติังานควรถือหวัทิพตดัเอนท ามุมไปทางดา้นหลงัประมาณกี่องศา 
  ก.  5 - 10  องศา 
  ข.  10 - 15  องศา 
  ค.  20 - 30  องศา 
  ง.  35 - 45  องศา 
 

6.  ในการตดัดว้ยแก๊สตอ้งควบคุมใหก้รวยไฟ (Inner Cone) อยูห่่างจากผิวช้ินงานประมาณเท่าใด  
  ก.  1  มิลลิเมตร 
  ข.  2  มิลลิเมตร 
  ค.  3  มิลลิเมตร 
  ง.  3 – 10  มิลลิเมตร 

 

7.  ปริมาณความร้อนท่ีใหก้บัช้ินงาน มากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัส่ิงใด 
  ก.  ความโตของวาลว์ เปิด-ปิด   
  ข.  เวลาในการใหค้วามร้อน 
  ค.  ขนาดของหวัทิพ 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 

 

8.  หวัทิพตดัผลิตจากวสัดุชนิดใด 

ก.  ทองแดงผสม 

ข.  ทองเหลืองผสม 

ค.  ทองค าผสม 

ง.  สเตนเลส 

 

 

 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

สัปดาห์ท่ี  
11 

หน่วยท่ี  2  
เร่ือง   

2.10  การตดัเหลก็ดว้ยแก๊ส 
2.11  ขอ้บกพร่องในงานเช่ือมแก๊สและวิธีการแกไ้ข 

 

ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ()  หนา้ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว (ต่อ) 
 

9.  รอยเกย (Overlap) ในงานเช่ือมแก๊สเกิดจากสาเหตุใด 
  ก.  ปรับเปลวไฟไม่ถูกตอ้ง 
  ข.  เตรียมรอยต่อไม่ดี 
  ค.  ขนาดหวัทิพเลก็เกินไป 
  ง.  ใหค้วามร้อนมากไป 
 

10.  การแหวง่ขอบแนวเช่ือม (Undercut) ในงานเช่ือมแก๊สเกิดจากสาเหตุใด 
ก.  ขนาดของหัวทิพใหญ่เกินไป 

  ข.  ขนาดของหวัทิพเลก็เกินไป 
  ค.  เวลาในการใหค้วามร้อนมาก 
  ง.  ปรับเปลวไฟไม่ถูกตอ้ง 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


